ZAL. 6. ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI DROGOWEJ - DROGA
POWIATOWA NR 3090P ODCINEK LAD - ZAGOROW

Grubos¢ i Grubos¢
Nr ) ) Materiat i .
nawierzchni Lepiszcze Podbudowa podbudowy Pas drogi
otworu wsadowy
[cm] [cm]
. w gornej czesci asfaltowe, w
2 10,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 20,0 prawy
dolnej smotowe
w gornej czesci asfaltowe, w
5 15 Zwir + bazalt & ) Q kruszywo tamane 10,0 lewy
dolnej smotowe
. w gornej czesci asfaltowe, w kruszywo tamane +
8 7,0 Zwir + bazalt ; . . 30,0 prawy
dolnej smotowe destrukt bitumiczny
. w gornej czesci asfaltowe, w kruszywo tamane +
11 7,0 Zwir + bazalt : . . 30,0 lewy
dolnej smotowe destrukt bitumiczny
. w gornej czesci asfaltowe, w
14 14,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 16,0 prawy
dolnej smotowe
w gornej czesci asfaltowe, w kruszywo tamane +
17 10,0 awir + bazalt gornej cz& ywo fama 15,0 lewy
dolnej smotowe destrukt bitumiczny
. w gornej czesci asfaltowe, w
20 22,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 10,0 prawy
dolnej smotowe
. w gornej czesci asfaltowe, w
23 16,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 16,0 lewy
dolnej smotowe
drnej czesci asfalt ,
26 27,0 Zwir + bazalt W orne] CZ?SCI astattowe, w kruszywo tamane 10,0 prawy
dolnej smotowe
. w gornej czesci asfaltowe, w
29 20,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 8,0 lewy
dolnej smotowe
. w gornej czesci asfaltowe, w
32 27,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 8,0 prawy
dolnej smotowe
w gornej czesci asfaltowe, w
35 10,0 Zwir + bazalt & ) Q kruszywo tamane 40,0 lewy
dolnej smotowe
. w gornej czesci asfaltowe, w
38 12,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 13,0 prawy
dolnej smotowe
. w gornej czesci asfaltowe, w
41 10,0 Zwir + bazalt : kruszywo tamane 15,0 lewy
dolnej smotowe
Sredni
reani 14,8 17,2

grubosé




